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Generelle bestemmelser

e Det er af afggrende betydning for brandvinduets brandtekniske egenskaber, at det
monteres korrekt i overensstemmelse med denne montagevejledning.

e Brandvinduet skal monteres af kvalificeret personale.

e Personen/virksomheden, der monterer brandvinduet, baerer ansvaret for, at vinduet er
monteret korrekt.

e Der ma ikke aendres pa indhold eller beskaffenhed af isoleringen i karmen. Det forringer
brandvinduets brandtekniske egenskaber.

e Der ma ikke foretages fraesning, skeering, boring eller anden bearbejdning af brandvinduets
karm.

e Brandvinduer skal fastggres i brandvaeg og der ma ikke fgres braendbar beklaedning
igennem murhullet.

e Vindueskilt og meerkeplader i gvrigt skal veere synlige, geeldende og ma ikke tildaekkes eller
overmales.

e Ved tab af eller skade pa vindueskilt eller maerkeplader i gvrigt ma vinduet ikke anvendes
som brandvindue, inden det er identificeret positivt, og maerkeplader er reetableret.
Brandvinduet, og meerkeplader skal da verificeres af brandmyndighed.

e Ved behov for forandringer pa vinduet anbefales kontakt til Door System A/S, sa det sikres,
at forandringerne ikke pavirker vinduets brandsikkerhed og brandklassificering.

e Bygherre/ejer beerer ansvaret for, at brandvinduet er funktionsdygtigt.

Montagevejledningen daekker

Denne montagevejledning deekker alle variationer af de pa forsiden naevnte modeller.
Meerkede brandgodkendte vinduer er omfattet af denne montagevejledning.

Leverancens indhold

Beskrivelse Bemaerkning

Karm - vinduesprofil

Brandglas
Glasliste

Vinduesteetning
Brandteetning, stenuld

Skra bundprofil over glasliste Option
Tilseetningskarm Option
Veaeg inddaekning Option

Ngdvendige bolte, skiver, skruer, klodser for montage.
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Typer af veegge/befeestigelse

Brandvinduet skal altid monteres i en brandvaeg. Brandvinduet er ikke testet i panel veeg.
Brandvinduer ikke godkendt til fryse- eller kalerum.
Falgende vaegtyper er godkendt til brandvinduet VIG5EI30:

e Min. 80 mm vaeg med en densitet pa min. 850 kg/m? (f.eks. blok veeg, murveaerk, beton).

e Min. 100 mm vaeg med en densitet pa min. 650+200 kg/m? (f.eks. letbeton, beton,
murvaerk). Vinduet EI30 skal flyttes min. 20 mm fra veegkanten, hvis det skal monteres i
tung veeg.

e Min. 70 mm fleksibel vaeg (f.eks. gips) (EI30) opbygget med skeletveeg af enten trae eller
stal. Rundt i vindueshullet skal laves skruefast underlag i form af treeregel eller stalprofil. Et
rustfri stalskelet skal veere 2,0 mm, mens et galvaniseret stalskelet skal veere 2,5 mm.
Treeskelettet tykkelse skal vaere min. 45 mm. Gipsplade skal veere 1 eller 2 lag af min. 12,5
mm braedder pa hver side af skelettet.

Falgende vaegtyper er godkendt til brandvinduet VI70EI60:

e Min. 95 mm vaeg med en densitet pa min. 850 kg/m? (f.eks. blok veeg, murvaerk, beton).

e Min. 100 mm vaeg med en densitet pa min. 650+200 kg/m? (f.eks. letbeton, beton,
murvaerk). Vinduet EI60 skal flyttes min. 15 mm fra veegkanten, hvis det skal monteres i
tung veeg.

e Min. 95 mm fleksibel vaeg (f.eks. gips) (EI60) opbygget med skeletveeg af enten trae eller
stal. Rundt i vindueshullet skal laves skruefast underlag i form af treeregel eller stalprofil. Et
rustfri stalskelet skal veere 2,0 mm, mens et galvaniseret stalskelet skal veere 2,5 mm.
Treeskelettets tykkelse skal veere min. 45 mm. Gipsplade skal veere 2 lag af min. 12,5 mm
braedder pa hver side af skelettet.

Godkendte befaestigelsesmidler:

Betonveeg: M7,5 x 92 mm karmskruer med hoved.

. Gipsvaeg: M8 x 80 mm insexskrue cylindrisk og skiver.

|

Det er muligt at anvende alternative befeestigelsesmidler
til veeg med en densitet pa min. 850 kg/m?® og tung vaeg
med en densitet pa min. 650+200 kg/m® med
stalbetonskruer min. g 7,5 mm.

Boltleengde i vaeg skal veere min. 50 mm af type Fischer
betonskruer eller lign.

9.9 S ITIIIIR, Alternative befaestigelsesmidler til gipsveeg er stalskruer
== S min. g 6,3 mm og boltleengde min. 50 mm af type Essve
W "Super Teak” eller lign.

Nl
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Montage

Ngdvendigt udstyr for montage

Kiler/opklodsning

Vaterpas
Boremaskine/skruemaskine
Stenuld

Fugemasse

Far montage

Kontrol af hulmal

Kontroller at hulmalet er i vinkel, samt i overensstemmelse med ordrebekraeftelsen.

/
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Afstande mellem vaeg og karm

Fugebredden er afstanden mellem brandvinduets karm og murhullet, og ma intet sted veere
smallere end 10 mm eller bredere end 30 mm, se nedenstaende figur.

A5

[
10—-30 mm

Hvis kravene til fugebredde ikke overholdes, skal hulmalet tilrettes, sa kravene overholdes. Dette
aftales med bygherre/byggeledelse. Personen/virksomheden, der monterer brandvinduet, baerer
ansvaret for dette.
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Montage af U-inddaekning/vinkelinddaekning

Farst monteres vaeg inddaekning, hvis den star i ordrebekraeftelse.
Inddeekning anvendes til hurtig og nem montering, beskyttelse af vaegkant og eestetisk udtryk

omkring vinduet. Inddeekningen monteres med skruer eller lim til veeggen og teetnes med
fugemasse.
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Montage af karm

Inden endelig fastgarelse af karm kontrolleres:

o At karmen erilod og vater

e At fugebredden er korrekt int. ovenstaende figurer vedrgrende "Afstande mellem veeg og
karm”.

Karmen installeres med eller uden tilseetningskarm. Karmen opklodses med Promatectklodser

50x50 mm i forskellig tykkelse.
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Promatect klods Promatect klods
50x50xt 50x50xt

Karm er klargjort med montagehuller 15 mm og bagvedliggende montagebeslag 28,5 mm,
der hvor karmen skal fastggres. Der bores hul (g10 mm til beton, letbeton, blok vaeg eller
murvaerk eller 6,5 mm i stal skeletveeg) i mur gennem montagehullerne og fastggres med de
medfglgende befeestigelsesmidler. Karmen SKAL fastgeres i brandveeg.

OBS! Der ma IKKE anvendes montageskum til montage eller fastgarelse af karm.

fMmonta ’6%*6‘3 adg

/ montacchuller
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Montage af glas og glasliste

Nar karmen og evt. inddaekningen sidder fastmonteret i murhullet, og alle mal er kontrolleret,
monteres glas og glaslister pa karm.

Karmen leveres med huller 3,3 mm til glaslisteskruerne. Monter glaslisteskruerne efter en lige
linje. Kontrolmal er 13 mm fra kanten af karm.

Rustfri skruer
til glasliste

15

Seet vinduesteetning pa profiler og glaslister.

a) EI30 skal veere med 3 mm tykkelse vinduesteetning pa glasliste og 4 mm vinduesteetning pa
karmen.

b) EI60 skal veere med 2 lag af 4 mm tykkelse vinduesteetning pa glasliste og 1 lag 4 mm
vinduesteetning pa karmen.

Keramisk vindues Keramisk vindues
tetning (3 mm) tetning 2 lager
(4 mm)
Keramisk vindues Keramisk vindues
tetning (4 mm) tetning (4 _mm)
A
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a) EI30 b) EI60

Hvis der er problem med plads, sa brug vinduestsetning med tykkelse i 1, 2, 3 eller 4 mm.
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Monter glasklodser mellem karm og glas. Mal afstanden mellem karm og glas. Glasset skal

centreres sa afstanden er ens i begge sider. Der anvendes forskellig starrelse glasklodser
afheengig af vinduestype:

a) til EI30 skal bruges 16x6 mm glasklods.
b) til EI60 skal bruges 25x6 mm glasklods.

| 6 27
— et Glasklods —
Glasklods 25 x 6 mm

16 x B8 mm

EL\ 3 r“;c_‘:l
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a) EI30 b) EI60

Efter montage af glasklods og glas, skal glaslisten pafares for at holde glasset pa plads i karmen.

Glaslisten samles med 90 ° samling i hjgrner og ved evt. sprosser. Vandret glasliste skal veere i
fuld leengde.

Brug en plast- eller gummihammer til at fastgare glaslisterne over glaslisteskruerne. Glaslisten skal
holdes lige, nar den fastgares pa glaslisteskruerne, ellers er der risiko for at skade glasset.

Sla i den ene ende af glaslisten. Ram kanten af glaslisten og direkte over glaslisteskruen. Hvis
glaslisten er sveer at ramme, kan du prgve at bruge en trae- eller plastikklods til at hjselpe.
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Der kan monteres en skra bundprofil over den vandrette glasliste. Den skra bundprofil trykkes ned
mellem glas og glasliste. Vinduestzetningen skal monteres pa den skra bundprofil ind mod glasset,

for den trykkes ned mellem glas og glasliste.

a) til EI30 skal skra bundprofil over glasliste trykkes ned mellem glas og glasliste.
b) til EI60 skal skra bundprofil over glasliste trykkes ned mellem glas og glasliste.
Hvis det er ngdvenligt, skal keramisk vinduestsetning monteres fgr den kan trykkes ned

mellem glas og glasliste.

Skrd bundprofil o
over glasliste Keramisk vindues
tetning

Skré& bundprofil
over glosliste

E |
i

a) EI30
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Udfyldning af fuger

Karm:

¢ Fugerne mellem karm og de tilstadende bygningsdele skal stoppes godt med den
medleverede stenuld (Paroc FPY 1).

e Fugerne forsegles med godkendt fugemasse mellem vaeg og karm - Dow Corning DC 791,
Dow Corning DC 895 eller Kerafix Finestop Putty. Der fuges direkte ovenpa stenuld og méa
ikke anvendes bagstop mellem stenuld og fugemasse.

e Fugerne forsegles med godkendt fugemasse mellem glas og karm, glas og glaslister samt
mellem glas og skra bundprofil - transparent sanitetssilicone fugemasse.

OBS! Der ma IKKE anvendes bagstop mellem stenuld og fugemasse.

Fugemasse
Sanitetsilicone

/ Fugemasse
/ / Dow Corning DC 791,
Paroc FPY 1 e 4 Dow Corning DC 895

| eller Kerafix Finestop Putty
=" skal bruges mellem

veqg og karm

N
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Principtegninger af stal vinduer

Udv. karm bredde I
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Renggaring efter montage

Det kontrolleres, at vinduet er monteret fast og at glasset ikke har taget skade

Det kontrolleres, at karmen er rengjort for skidt.

Evt. folie pa karm fiernes.

Rustfrie karme olieres med olie beregnet til rustfrie vinduer og beregnet til det miljg, vinduet
er monteret i.

Dokumentation

Kontroller, at typeskiltet er pasat vinduet.
Der er udarbejdet fglgende dokumenter til vinduet:

¢ Drift- og vedligeholdelsesmanual

Vedligehold og service

Drift-og vedligeholdelsesmanualen skal leeses grundigt far ibrugtagning af vindue.

@nskes serviceaftale pa vinduerne kan Door System kontaktes pa tif.: 86921171 eller e-mail:
info@doorsystem.dk.

MOVE-VI-02-A-DA 14



